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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با يآشناي

 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصلاح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی    نشتر  و تتدوین  تعیتین،  وظیفته  کته  است   کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ان)رسمی( ایر

بته   92/6/29نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جیسه شورا  عتایی ادار  متور    

 جه   اجرا ابلاغ شده اس  .  92/3/29مور   33333/996سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

مؤسستات   و مراکت   نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

توییتد ،   به شترایط  توجه با و میی مصایح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تویید  پژواشی، عیمی،

کننتدگان،  مصتر   توییدکننتدگان،  شتام   نفتع،  و حت   صتاحبان  منصتفانۀ  و آگااانته  مشتارک   از کته  است   تجار  و فناور 

نتوی    پتی   .شود می حاص  دویتی غیر و دویتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پت   و شتود متی  ارستا   مربتو   فنتی  اتا   کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران میی استاندارداا 

ایتران   میی )رستمی(  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط میی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریاف 

 .شود می منتشر و چاپ

کننتد   متی  تهیه شده تعیین ضوابط رعای  با نی  صلاح ذ  و مند علاقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نوی  پی 

بتدین ترتیتب،    .شتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصویب، ورتدرص و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

میتی   کمیتتۀ  در و تتدوین  3 شتمارۀ  ایتران  میتی  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تیقی میی استاندارداایی

 .اشدب رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)استتاندارد   ایمییتی  بتین  ستازمان  اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
ایمییتی ایکتروتکنیتک    بتین  ،کمیستیون  1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه ایمییی بین سازمان و

(OIML)   2رابتط  تنهتا  بته عنتوان   و است
 کتدک  غتیایی    کمیستیون  

3
(CAC) ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  شرایط به توجه ضمن ایران میی اندارداا است تدوین در .کند می فعایی  کشور در 

  .شودمی گیر بهره ایمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی، پیشرف  اا  آخرین از کشور ،

 ن، حفت  کننتدگا  مصتر   از حمایت   بترا   قتانون،  در شتده  بینی پی  موازین رعای  با تواند سازمان میی استاندارد ایران می

 از اجرا  بعضی اقتصاد ، و محیطی زیس  ملاحظات و محصولات کیفی  از اطمینان حصو  عمومی، و فرد  ایمنی و سلام 

 استتاندارد، اجبتار    عتایی  شورا  تصویب با وارداتی، اقلام یا/و کشور داخ  تویید  محصولات برا  را ایران میی استاندارداا 

و  صتادراتی  کالااتا   استتاندارد  اجترا   کشتور،  محصتولات  بترا   ایمییی بین بازاراا  حف  رمنظو به تواند می سازمان نماید. 

 فعتا   مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید.  اجبار  را آن بند درجه

 اا آزمایشگاه محیطی،زیس  مدیری  و کیفی  مدیری  اا  سیستم صدورگواای و ممی   بازرسی، آموزش، مشاوره، در زمینۀ

 ضوابط اساس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنج ، وسای  کاییبراسیون )واسنجی( و مراک 

 عمیکرد بر و اعطا اا آن به صلاحی  تأیید گوااینامۀ لازم، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صلاحی  نظام

 و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنج ، وسای  کاییبراسیون )واسنجی( یکااا، ایمییی بین دستگاه ترویج .کند نظارت می آن اا

 .اس  سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد  انجام

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتار  پيش

ار بتعیین مقاوم  : 19قسم  –کاشتنی اا  جراحی ت پروت اا  کام  و ج یی مفص  ران »  استاندارد

 اندارداست که پی  نوی  آن در کمیسیون اا  مربو  توسط سازمان میی« استاتیکی سراا  رانی مودولار

مهندسی پ شکی مور  اجلاسیه کمیته میی استاندارد  چهار صد و پنجاامین تدوین شده و در ایران تهیه و

 مقررات و قوانین اصلاح قانون 3 مادۀ یک بند استناد به اینک ، مورد تائید قرار گرفته اس  12/93/1323

-منتشر می ایران میی استاندارد عنوان هب ،1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

  شود.

خدمات،  و عیوم صنایع، زمینۀ در جهانی و میی اا  پیشرف  و تحولات با اماانگی و امگامی حف  برا 

این  تکمی  و اصلاح برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید ی وم مواقع در ایران میی استاندارداا 

 بنابراین، باید  .گرف  خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید امانگ شود، ارائه استاندارداا

 کرد.  استفاده میی استاندارداا  تجدیدنظر آخرین از امواره

 

 اس : زیر شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد این تهیۀ برا  که منبع و مأخی 
 

ISO 7206-10:2003: Implants for surgery - Partial and total hip joint prostheses -Part 10: 
Determination of resistance to static load of modular femoral heads. 
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 مقدمه

تشکی  شام  اج ا  گردن/ تنه و اج ا  ران برخی طراحی اا  اج ا  تنه دار پروت اا  کام  مفص  

مخروطی یک ج ء کرو  با یک اتصا  مادگی  بصورتاشند که به طور معمو  می ب یح مفصیوسطدانده 

در برابر بار پروت  سر و گردن  استحکام کافی اج ا برا  اتصا  در گردن تنه با ام ترکیب می شوند. شک  

 ، آزمون. این روش، اامی  ویژه داردحین استفاده اعما  می شود درآنچه که با مشابه   ،محوراستاتیکی 

کند. باید دق  شود که شرایط آزمون را توصیف می ران سرپروت  استاتیکی اتصالات در برابر بارتحکام اس

 باشد.اا  بایینی نمیموقعی  موثر در توصیف شده در این استاندارد به طور کام  بیان کننده امه عوام 
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–كاشتني هاي جراحي ـ پروتزهاي كامل و جزيي مفصل ران   

ار استاتيکي سرهاي راني مودولاربتعيين مقاومت :01قسمت   

 

 هدف و دامنه كاربرد 0

تعیین بار مورد نیاز تح  شرایط آزمایشگاای برا  اد  از تدوین این استاندارد، توصیف روش اا  آزمون 

که سر ران  برا  پروت  اا این استاندارد  .( می باشدنشکس  سر )جدا شدن یا شکستبرا  مشخص شده، 

)اتصالات مخروطی مفص  سر ران بکار می روند و دارا  ساختار مودولار جایگ ینی کام  و ج ئی ا  بر

 کاربرد دارد.ساخته می شوند،مواد فی   و غیر فی   بوده و از سر/گردن( 

 این استاندارد روش اا  بررسی و گ ارش نمونه اا  آزمون را شام  نمی شود.

 مراجع الزامي     1

زیر حاو  مقرراتی  اس  که در متن این استاندارد میی ایران به آن اا ارجاع داده شده اس . مدارک ای امی 

 بدین ترتیب آن مقررات ج یی از این استاندارد میی ایران محسوب می شود. 

درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده باشد، اصلاحیه اا و تجدید نظراا  بعد  آن مورد 

استاندارد میی ایران نیس . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن اا ارجاع داده شده  نظر این

 اس ، امواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه اا  بعد  آن اا مورد نظر اس . 

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد ای امی اس :

باف  سطح :  - (GPS) یژگی اا  اندسی فرآورده :1332، سا  3393استاندارد میی ایران شماره  1-0

 قواعد و روش اا  اجرایی برا  ارزیابی باف  سطح -روش نمایه 

سختی سنجی به روش  -سختی سنجی فی ات :1333، سا   3392-1استاندارد میی ایران شماره  9-9

 روش آزمون-قسم  او -برین 

تصدی  دستگاه اا  آزمون  -مواد فی    -وافضا ا :1333، سا  3363-1استاندارد میی ایران شماره   9-3

تصدی  و کاییبراسیون  -فشار  -دستگاه اا  آزمون نیرواا  کش   - قسم  او  -یک محور  ایستا 

  سامانه اندازه گیر  نیرو

پروت اا  ج ئی و کام   -: کاشتنی اا  جراحی 1333، سا  11696-1استاندارد میی ایران شماره   9-2

 قسم  او  : طبقه بند  و شناسه ابعاد  -مفص  ران 
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 اصطلاحات و تعاريف   1

 در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر کاربرد دارد.

1-0  

 1زاويه سوراخ 

 زاویه سطح مخروطی سورا  می باشد.

 .مراجعه شودایف  1به شک  

1-1  

 1مخروط

)اج ا  مادگی(  ی)اج ا  نرینه( مورد استفاده جه  درگیر شدن با سورا  مخروط خوردهمخرو  مدور برش 

 می باشد. سر رانمودولار پروت در 

 (.مراجعه شودب  1)به شک  

1-1  

 زاويه مخروط

 زاویه سطح مخروطی مخرو  می باشد.

 (.مراجعه شودب  1)به شک  

1-4  

 سر

یک مخرو   شک  به منظور درگیر شدن باخروطی سورا  م کرو  شک  پروت ران شام  یک ج ء مودولار

 .می باشد

 .مراجعه شودایف  -1به شک  

1-5  

 نيروي نصب

 نیرو  مورد استفاده جه  اتصا  اج ا  گردن و سر قب  از آزمون می باشد.

1-1  

  گذاريمحور بار

 .به سر می باشد بار فشار اعما   راستا 

 .جعه شودمرا 3و  2، ب3 ، ایف 3  ،ایف 9 به شک  اا 

                                                 
1- Bore angle 
2- Cone 
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1-7  

 گردن

 .قرار داردبین مخرو  و تنه  که رانپروت تنه ا  از ناحیه 

 .مراجعه شود 3و 2ب، 3ایف،  3ایف،  9 ب،1به شک  اا  

1-8  

 محور گردن

 .گیردمی که از مرک  سر ران پروت  مخرو   محورطویی

 .مراجعه شود 3و  2ب،  3ایف، 9،3به شک  اا  

1-3  

 0نرخ حركت

 اج ا  متحرک دستگاه آزمون می باشد.  حرک نامینر  

 اصول 4

افت ای    تا آنجتا شود و فشار  یا کششی به مجموعه سر/گردن پروت اا  مفص  ران اعما  میاستاتیکی بار 

یا حداکثر نیرو  انتخاب شده اعما  شتود و   شوند،یابد که سر یا گردن یا اتصالات بین آنها دچار تخریب می

  .گرددنایچگونه تخریبی مشااده 

 .شدبامطابق  داشته  11696استاندارد میی ایران شماره  باید با ای اماتابعاد  شناسه گیار گیار  و  نام

 آزمون دستگاه  5

 آزمون فشار استاتيکي 5-0

  ±%1مجموعه سر/گردن با دق  به با قابیی  اعما  و ثب  نیرو  فشار  محور   دستگاه آزمون، 5-0-0

 (.مراجعه شود ISO 7500-1ه دستگاه مورد استفاده )به استاندارد گستردر %199و  %99بین 

 

 بارگذاريفيکسچر  5-0-1

در پروت  تغییرشک  وقوع زمان یا تا (، KN999)تا ده شکستگی پی  بینی شزمان وقوع تا  با قابیی  حف  بار

محور و در راستا  سر ران پروت  مرک   را در بار  بتواند که ه باشدطور  ساخته شد . این فیکسچر بایدسر ران

 .( 9شک  ) اعما  نمایدگردن طویی 

 

 

 

                                                 
1- Stroke rate 
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  شکل يمخروط يسوراخ بارگذار 5-0-1

 ISO 6506-1)به استاندارد ایف،  3در شک   مندرجبا ابعاد  HB999تا  HB139فی  با سختی  ساخته شده از

 (.مراجعه شود

  بار عيتوزحلقه مسي  5-0-4

 ب.3شک   مطاب  با

 تزپرو گردن 5-0-5

و ابعاد امان دارا  1 یک نمونه مشابه. یا می شودنصب  پروت  سر ران بر رو  آنشام  مخرو / گردن که 

با  آزمون ،در صورت تردید(. مراجعه شود 1فرآیند )به شک  امان با  مواداز امان  مشخصات، ساخته شده

 انجام شود.باید  ران تنه دار کام  پروت 

 يآزمون كشش استاتيک  5-1

 دستگاه آزمون  5-1-0

در محدوده  ±1% گردن، با دق  سر/ مجموعه طوییمحور ی در راستا با قابیی  اعما  و ثب  نیرو  کشش

 (.مراجعه شود ISO 7500-1مورد استفاده دستگاه )به استاندارد گستره ( 199 تا 99)%

 يکسچربارگذاريف  5-1-1

  بینی شده را در مرک  پروت  سر ران و در این فیکسچر باید طور  ساخته شده باشد که بتواند بارپی

 .(2و  9شک  اا  راستا  محور طویی گردن اعما  نموده و آن را در خلا  آزمون نگه دارد )

 پروتز گردن  5-1-1

شام  مخرو / گردن که پروت  سر ران بر رو  آن نصب می شود. یا یک نمونه مشابه دارا  امان ابعاد و 

ب مراجعه شود(. در صورت تردید، آزمون  1ن مواد با امان فرآیند )به شک  مشخصات، ساخته شده از اما

 .با اج ا  رانی تنه دار کام  باید انجام شود

 روش كار  1

 مونتاژ نمونه هاي آزمون )نصب( 1-0

و آیودگی سطح  مواد زائدگردن و سر ران جدید برا  ار آزمون استفاده کنید. ارگونه پروت  اا  از  1-0-0

را مدوربودن، خطی بودن و زبر  سطح در صورت درخواس  ارائه دانده نمونه اا  آزمون، . ی  کنیدتمرا 

 کنید.اندازه گیر  

 مناسب ارزیابی شده اس . روش ذکر شده در پیوس  ایفبرا  این منظور،  -يادآوري

                                                 
1- Dummy 
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که ای امات زیر را  یا سایر روش اا نشان داده شده 2ب یا 3ایف،  3با استفاده از روشی که در شک   1-0-1

 نصب کنید:سر را بر رو  مخرو  ند، نکمی برآورده 

 د؛نشو رعای باید  9در شک   مندرج ام راستایی روادار  اا   -ایف

اگر این حای  ممکن  اعما  کنید.kN/s  (1/9±3/9 )( را با نر  بارگیار 9/9±9/9)kN نیرو  نصب  -ب

 .اعما  کنیدmm/s (91/9±92/9 ) با نر  حرک  ، نیرو رانیس 

  .متوقف کنید، آزمون را در صورت مشااده آسیب ونمونه اا را بررسی  -پ

آسیب دیدگی، در صورت مشااده ، آن را بازرسی کرده و کرده ایداستفاده از فیکسچر برا  آزمون  اگر -ت

 جایگ ین کنید.آن را 

دمونتاژ  درخلا یا  ،دمی شوخرد تح  بار  نمونه که تکه اا  نمونه انگامیآسیب ناشی از  احتما  از را اپراتور  -هشدار

 .آگاه نموده و وسای  محافظتی لازم را فراام کنید ،نگهدار  نمونه بعد از حی  بار از نمونه اا  شکسته نشدهکردن یا 

 فشار استاتيکي 1-1

ایف  3شک   و 3-1-3بارگیار  کنید )به بند  ،سرران را از طری  سورا  بارگیار  مخروطیپروت   1-1-0

 (.مراجعه شود

به منظور محافظ  از سطح تماس سر، می توان را رعای  کنید.  9در شک   مندرج ام راستاییروادار  اا  

 اددقرار سرران و سورا  بارگیار  پروت  بین را ( مراجعه شود 2-1-3)به بند حیقه مسییک 

 .ب مراجعه شود( -3)به شک  

( کییو نیوتن برثانیه اعما  کنید. یا اگر این حای  1/9±3/9)kN/sیار  نیرو  فشار را با نر  بارگ 1-1-1

نیرو را  ،ثب  نیرو/ زمان یا رفتار جابجایی/ زمان باmm/s (91/9±92/9 ) امکان پییر نیس  با نر  حرکتی

 .اعما  کنید

 :اف ای  داید ریک از موارد زیار وقوع  بار را تا  1-1-1

 روفای  بار ثب  شده؛در پپیک یا  ایجادگسستگی -ایف

 ؛ران سرپروت در  ایجاد ترک یا شکستگی -ب

 ؛می گردنئیا تغییر شک  دا گیشکست -پ

 نیرو  انتخاب شده. حداکثراعما   -ث

چسبندگی در ابتدا  آزمون فشار استاتیکی  -به دیی  اثرات ناشی از یغ شانگام تغییر موقعی  ج ء گردنی،  -يادآوري

 دادرو  پیوستگی ناممکن اس  

 نمونه از ار نوع انجام داید. 3آزمون را بررو  حداق   1-1-5

مورد نظر، حداق  اطمینان  درجهباید مطاب  با  از نمونه اا آزمون شوند،بی  از یک گروه قرار اس  اگر 

 شود.می تعیین مورد نیاز  تعداد
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 كشش استاتيکي 1-1

را گردن پروت اج ا   می تواند ر داید کهدرفیکسچر  قرا 3شک   مطاب  بامجموعه گردن/ سر را  1-1-0

در مندرج ام راستایی . روادار  اا  به طور ایمن نگه داردسر  پروت  پایهبا رسیدن به تماس یکنواخ   تا

 را رعای  کنید. 3شک  

. جه  ای امی اس  یکششاعما  نیرو  مورد استفاده جه   فیکسچرباز بودن یک سم  یا مودولار بودن 

، شود در گردن غییر شک  که ممکن اس  باعث ایجاد گشتاور خمشی یا گشتاور پیچشیجیوگیر  از ت

 صیبی  کافی برخودار باشد.سختی و از  فیکسچر باید

 سر را با اعما  نیرو  کششی با نر  حرک ، 3با رعای  روادار  اا  ام راستایی مندرج در شک   1-1-1

mm/s (9993/9±993/9 .از مجموعه جدا کنید ) 

 متوقف کنید.رسید، آزمون را  N199انگامی که نیرو  بارگیار  ثب  شده به کمتر از  1-1-1

شد، آن را کنار  ی مشاادهسورا  بارگیار  مخروطی را بعد از آزمون بررسی کنید. اگر تخریب  1-1-4

 .استفاده کرده اید، بعد از ار آزمون آن را جایگ ین کنیداز حیقه مسی اگر برا  تماس  .بگیارید

 گزارش آزمون  7

 گ ارش آزمون باید شام  اطلاعات زیر باشد:

 ارجاع به این استاندارد -ایف

 ،و غیره( 1 بیند، قطر سر ران، طو  گردن )استاندارد، توییدکنندهنمونه آزمون سرران، شام  نام  شناسه -ب

 ح سورا  زاویه سورا ، قطر و زبر  سط ،درصورت درخواس  ارائه دانده نمونه آزمون و مواد

(Ra  وRz  مطاب  با استانداردISO 4288)،   مراجعه شودایف  1به شک. 

 ،، مواد مخرو ، زاویه مخرو ، قطر مخرو توییدکنندهشام  نام شک  نمونه آزمون مخروطی  شناسه -پ

 .مراجعه شودب 1به شک   ،(ISO 4288مطاب  با استاندارد  Rzو  Raزبر  سطح مخرو  )

متوقف شده آزمون    که در آنحین آزمون، بار بکار رفته درگیار  بارنر  فشار ، برا  آزمون اا   -ت

در نر  آزمون دستگاه  و در صورتی که آزمون،توقف ی  حداکثر مقدار نیرو  آزمون استفاده شده و دلایا

 باید بیان شود.مورد استفاده ، دیی  آن و نر  حرک  باشد تنظیم شدهمعینی حرک  

 توقف ی  و دلا متوقف شدها  کششی، نر  حرک  در حین آزمون، بار  که آزمون در آن برا  آزمون ا -ث

 آزمون

 در صورت مناسب بودن. ،متقاضی توسطنتایج آزمون درخواس  شده  -ج

بودن )یا گرد ، مخروطی بودن یا متحد ایمرک  بودن( سورا   سر و  دوراندازه گیر  خطی بودن )یا راستی( و م -يادآوري

 نتایج آزمون مفید باشد. توضیح ی تواند در( ممراجعه شودب  1ایف و  1)به شک  مخرو  

  شده نمونه هاي آزمون از بين بردن  8

 د.ناند نباید پ  از آزمون برا  اادا  بایینی مورد استفاده قرار گیرسایم مانده آزموناج ایی که پ  از 
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اا  مکانیکی بعد  باید  ، ییا برا  آزموناده باشدرا تغییر دنمونه اعما  بار ممکن اس  خوا  مکانیکی  

 بار برا  آزمون اا  تحم  شده شود که نمونه آزمون توصیه می به ویژه.   اا  کافی اعما  شودمراقب

 بعد  مورد استفاده قرار نگیرد.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 :راهنما                                                                        راهنما:                                

 زاویه مخرو  1                                                            زاویه سورا                             1

 قطر مخرو  9                                                                          قطر سر                   9

 پروت  گردن 3                                                            قطر سورا                              3

 پروت  سر 2

 پروتز هندسي گردن ه هايمشخص -ب                               سر ران        پروتزهندسي  ه هايمشخصالف 

 سرو گردنپروتزنمونه هاي  جفتهندسي  ه هايمشخص -0شکل 
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 راهنما:

 خط مرک   سر                           1

 (0 ±1)° = گیار محور بار ازانحرا  محور گردن  αسر                                           9

 ( مییی متر1/9±9) mm  سراز مرک گیار  محور بار جابجایی  Xگردن                                         3

 محور گردن 2

 گیار محور بار 3

 فشاري گذاريدر آزمون بار هم راستايي رواداري هاي  -1شکل 
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 راهنما:

 ارگیار محور ب 1

 محور گردن                                                        9

           قطر سر)حداق (                             ×  33/9 3

 سر 2

 گردن 3

 شکل مثال از روش بارگذاري  فشاري در مجموعه سوراخ  فلزي مخروطييک  -الف

 

 

 راهنما:

 قطر سر)حداق (       ×  33/9    3                                  گیار محور بار 1

                    سر                  2محور گردن                                        9

 حیقه مسی  3

 گردن 6

a  9623/9  × مییی متر ± 3/9قطر سر 

 مثال از روش بارگذاري در مجموعه سوراخ  فلزي مخروطي با استفاده از حلقه مسييک  -ب

 شکل مثال از روش بارگذراي در مجموعه سوراخ  فلزي مخروطييک  -1شکل 
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 ب نی  ممکن اس  مورد استفاده قرار گیرد. 3 ایف و 3روش اا  نشان داده شده در شک  

 

 راهنما:

 مخرو            3                                   گیار محور بار 1

                                    پروت گردن     2                                           پروت سر  9

 محور گردن  3

 صفحه مسطح 6

 سر ران مودولار پروتزوش بارگذراي براي نصب مجموعه ر -4شکل 
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 راهنما:

 رانسر پروت   3                                      بار                     1

 گردن                                   پروت  2                                           گیار محور بار 9

 نیجدا شد اج ا  برا  محفظه  3

 محور گردن                                      6

α   (9 ±1) ° روادار  بارگیار 

X   روادار  بارگیارmm(1/9 ± 9 ) 

 مورد نياز هم راستايي و رواداري هاي سر ران مودولارپروتزمجموعه   براي جداسازي روش بارگذراي -5شکل 
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 الفپيوست 

 )اطلاعاتي(

 ميز كردن نمونه هاروش ت

 كليات 0-الف

از روش اا  تمی  یا آیودگی اا  سطحی باید  مواد زایدار گونه  زدودنجه  قب  از مونتاژ اج ا  مودولار، 

 استفاده شود.کار  معمو  در آزمایشگاه 

نی  می توان  با شرایط تویید ام خوانیبه شر  ر روش اا سای از ،  اس پیشنهاد یک روش زیر روش

 .ده نموداستفا

 روش كار 1-الف

 مراح  زیر توصیه می شود؛

 برا  از بین بردن آیودگی با آب شیر، آبکشی کنید؛ -ایف

شستشو دقیقه  13درصد دترجن  به مدت  1با استفاده از تمی  کننده ایتراسونیک در محیو  حاو   -ب

 ؛داید

 آب مقطر شستشو داید؛ با -پ 

 دقیقه شستشو داید. 3ب مقطر برا  آ بادر یک تمی  کننده ایتراسونیک  -ت

 آب مقطر شستشو داید. با -ث

 در دما  محیط خشک کنید. -ت

 

 

 

 


