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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـلاح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن بمصو ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابلاغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206ر و طي نامه شماره سازمان ملي استاندارد ايران تغيي

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب كارشناسان سازمان ، از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي نايرا ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صلاح ذي و مند علاقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و دوينت ـ 5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  ،كميسـيون  1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند ن ملي استاندارد ايران ميسازما

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست ملاحظات و محصولات كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سلامت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقلام يا/و كشور داخل توليدي محصولات براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كالاهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـولات  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها ماتخد از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صلاحيت تأييد گواهينامة لازم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران يد صلاحيتتأي نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد
  ويژگي ها :1قسمت  –چوب محصولات منبت

 يا نمايندگي/ سمت و : رئيس
  مهدي  امرائي، 

  )كارشناس ارشد  صنايع دستي(
 

 عضو هيئت علمي دانشگاه سمنان 

  :دبير

  مهديه  ،   اقليمي
  )يع دستيكارشناس صنا(

  نماينده انجمن صنفي مسئولين كنترل كيفت استان قم
 

فرهنگي، صنايع دستي  ميراثكارشناس اداره كل 
  وگردشگري استان قم

 

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

  آبشاري،   علي اصغر 
  )كارشناس هنرهاي چوبي(
 

 كارشناس  اداره  هنر هاي سنتي وصنايع دستي استان البرز 

  فضلي،  محمد ا
  )كارشناس ارشد زبان انگليسي(
 

 استان قمفرهنگي  ميراثت مركز آموزش سرپرس

  اكبر حلوائي ،  اعظم
  )  كارشناس هنرهاي تجسمي(
 

 ي سنتي وصنايع دستي استان قزوينكارشناس اداره  هنرها

  بهمني،  عليرضا
  )كارشناس هنرهاي چوبي(
 

ع دستي استان هاي سنتي وصنايكارشناس اداره آموزش هنر
 مركزي

  تولايي،  مهدي
  )  كارشناس مهندسي شيمي(
 

 كارشناس اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان قم

  رستم بيگي،  سمانه 
  )دكتري پژوهش هنر(
 

  معاون پژوهشي مراكز علمي كاربردي سازمان ميراث فرهنگي

  رضائي،  سيد محمد
  )كارشناس ارشد فيزيك(
 

 دانشگاه قم ئيس مركز رشدر 

  رضائيان،  محمد حسين
  )هنرهاي چوبي فوق ديپلم(
 

 مربي صنايع دستي وفني و حرفه اي 



 د 
 

 

  
 
  
 

  عبدالامير  شبانكاري،
  )ديپلم(
 

 هنرمند و استاد كار هنرهاي چوبي 

  شيخ زاده،   محمد حسين
  )كارشناس مهندسي كشاورزي(
 

قات مسئول واحد تدوين استاندارد اداره كل استاندارد وتحقي 
 صنعتي  استان خراسان جنوبي

  صفائي مظفر،  مجتبي 
  )ديپلم فني(
 

 رئيس اتحاديه درودگران استان قم 

  صفائي مظفر ،  مجيد 
  )كارشناس مكانيك جامدات(
 

 مدير عامل اتحاديه درودگران استان قم

  صنائي،  ابوالفضل
  )كارشناس هنرهاي چوبي(
 

 مركزي كارشناس هنرهاي سنتي وصنايع دستي استان

  منصوري راوندي،  علي
  )ديپلم(
 

 هنرمند و استاد كار هنرهاي چوبي

  نادري،  مسعود 
  )گرافيك فوق ديپلم(
 

مربي وكارشناس اداره هنر هاي سنتي وصنايع دستي چوبي 
 استان قزوين 

  نصراصفهاني، مهدي
  )كارشناس مديريت صنعتي(

اداره كل ميراث  معاون صنايع دستي و هنرهاي سنتي
  هنگي، صنايع دستي وگردشگري استان قمفر
  

  ياور،  محمد حسين
  )ديپلم (
 

 معاونت اتحاديه درودگران استان قم
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  فهرست مندرجات
 صفحه عنوان

 ب سازمان ملي استانداردآشنايي با 

 ج كمسيون فني تدوين استاندارد

 د پيش گفتار

 1 هدف ودامنه كاربرد

 1 مراجع الزامي

 1 ريفاصطلاحات وتعا

  2 انواع منبت
4انواع نقوش منبت

5مواد اوليهويژگي هاي 
9منبتويژگي هاي 
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  پيش گفتار
  

 مربـوط  هـاي دركميسـيون  آن نـويس  پـيش  كه " ويژگي ها   :1قسمت -چوبمنبت محصولات  "استاندارد

اجلاسـيه   و دومـين هشـتاد   در و، اث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان قم تهيـه اداره كل مير توسط
 اصـلاح  قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك .رسيده است به تصويب16/7/90در تاريخ  خدماتكميته ملي 

 اسـتاندارد  عنـوان  به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين

   .شودمنتشر مي ايران ملي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحولات اب هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصلاح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
 بنـابراين، . گرفـت  خواهـد  قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
 .باشد به شرح زير مي است گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه بع و ماخذيامن

     1368ستاري، محمد، هنرهاي سنتي ايران منبت كاري، انتشارات اميركبير، سال  -1

ره المعارف هنرهاي صنايع دسـتي ايـران وحـرف مربـوط بـه آن، انتشـارت       سيد صدر، سيد ابوالقاسم، داي -2
 1386سيماي دانش، سال 

 1376ترجمه بلوچ، حميد، منبت كاري روشها وطرحها، ، انتشارات فني ايران، سال  جانسون، جيمزب، -3

ان،چاپ اول ، شركت چاپ و نشر كتابهاي درسي ايرچوب، تهران (1)كيانمهر، قباد، كارگاه صنايع دستي  -4
1378 

 1390، چاپ اول  )سمت(امرائي، مهدي، هنر منبت، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب دانشگاهها  -5
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  " ها ويژگي: 1قسمت  –چوبمحصولات منبت "

  هدف 1
  .هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي محصولات منبت است

  دامنه كاربرد 2

  .گيرد  كه با هنر منبت كاري ساخته ميشود را در بر ميت چوبي اين استاندارد كليه محصولا

  مراجع الزامي  3

  . ها ارجاع داده شده استمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آن 

  .شود اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين ترتيب آن مقررات جزئي از 

  ها و تجديدنظرهاي بعدي آن مورد ر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحيهدرصورتي كه به مدركي با ذك

  ها ارجاع داده شده است، در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. نظراين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر استهاي بعدي آنهمواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه

  : زير براي اين استاندارد الزامي است  استفاده از مراجع

  ها هاصطلاحات و واژ –چوب شناسي ، 1383سال ،1124استا ندارد ملي ايران شماره     1 -  3

   آئين كار :٢قسمت  -چوب محصولات منبت، 1391سال ، 14752-2استاندارد ملي ايران شماره     2 -  3

  

  اصطلاحات و تعاريف     4

   حات و تعاريف زير به كار مي رود در اين استاندارد اصطلا

4 -1   
  از نظر لغوي تواژه منب

  . به معناي رويانده و رويانيده شده است 

  واژه منبت از نظر اصطلاحي
  .شود نقش وفرم روي چوب را گويند كه به واسطه كندن بر روي چوب انجام مي 



٢ 
 

4 -2  
  منبت كاري 

  .ه مطابق طرحهاي مورد نظرنوعي كنده كاري غير همگن براي رسيدن به نقش برجست
  

  انواع منبت    5

  از نظر سبك     1 - 5
  ايران سنتي منبت 1-1- 5

و قسمتهاي .)ميليمتر ميرسد 5ميليمتر كه به ندرت به  3تا  1در حدود (كم مينه كار عمق ز نوع از منبتدر اين 
  . ملايم استبه زمينه دارند وشيبها و انحناي سطحي  بلندي كم نسبت ،اختلاف سطح وبرجسته

  منبت قالب سازي   1-2- 5

قلمكار است كه ساخت آن در ايرالن سابقه طولاني داردبراي ساخت اين مهر كافي  منظور از قالب همان مهر يا قالب
است آن را به نحوي كنده كاري نمايند كه تمام قسمتهاي برجسته همسطح باشند تا به هنگام چاپ پارچه همهنقش 

واصطلاحاً نيازي به رو سازي .است»نيم برجسته«اين حجم.به روي رنگ و پارچه انتقال يابد مهر به صورت يكجا و
  .ندارد

به  قالب قلمكار معمولابًا چوب گلابي ساخته مي شود وكنده كاري در مقطع عرضي چوب به وسيله ابزارهاي شبيه
  .چاقو منبت انجام مي گيرد

   منبت قلمزني   1-3- 5
كه به وسيله ابزارهاي باريك در حد سوزن به روي چوبهاي خيلي فشرده انجام       است ظريفي منبت بسيار ريز و

  .مي شود
  منبت فرنگي  1-4- 5

   امروز اكثر منبت كاران به ويژه مبل سازان به اين شيوه كار  اين شيوه در زمان قاجار از اروپا به ايران وارد شده و
و به چند است وعمق زمينه نيز زياد » تمام برجسته«و » برجسته«ز نوع در اين شيوه اجرايي حجم معمولاً ا.مي كنند

از آنجا كه قسمت برجسته اين نوع منبت ارتفاع زيادي دارد مي توان قسمتهاي مختلف برجسته .سانتي متر مي رسد
ر اين شيوه منبت، د)اصطلاحاً امكان زير و رواندازي زياد است(را با اختلاف سطح وارتفاع زياد نسبت به هم ايجاد نمود

   . روسازي با شيب و قوس زياد اجرا ميگردد وتا حد زيادي شباهت به طبيعت دارد

  معرقمنبت   1-5- 5
براي اجراي اين روش ابتدا براساس طرح قطعاتي از چوبهاي مختلف . نوعي منبت الحاقي به روي زير ساخت است

    دوربري و سپس جداگانه منبت كاري مي شوند و در نهايت طبق طرح در كنار هم بر روي زير ساخت چسبانده 
  .دنمي شو
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2 
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  منبت مشبك  1-6- 5
معمولاً براي اجراي اين شيوه ابتدا طرح را بر روي زير ساخت منتقل        اين نوع منبت با شبكه بري همراه است 

آنگاه به روي قسمتهاي . مي نمايند سپس برخي يا همه زمينه ها رابريده وخارج مي نمايند تا كار شبكه شود
شكل قسمت  با بديهي است در اين شيوه اگر انحناهاي حجم برجسته. شروع به كنده كاري مي نمايند) متن(برجسته

  .مشبك هماهنگ باشد از زيبايي بيشتري برخوردار خواهد بود

  منبت تيشه اي 1-7- 5
اين منبت با تيشه نجاري و .خفيف دارد» روسازي«و » زير و رواندازي«نوعي منبت درشت است كه اجزاي كار كم و 

  .بدون پرداخت و ريزه كاري خواهد بود


  از نظر ميزان برجستگي       2- 5
  )ليف( شده حكاكي     2-1- 5

  .دهند  يرا با خراشيدن وتراشيدن روي چوب انجام م شيوه نقوشدر اين 

  )روليف( كم برجسته       2-2- 5
توان گفت كه نسبت اندازه عمق نقوش بر دو بعد  طرح منبت شده برجستگي كمي داشته و مي در اين شيوه از اجرا 

  .ا كم برجسته گوينداز اين رو آن ر. است      ازسطح نقوش كمتر 
  نقش برجسته، نيم برجسته، باروليف       2-3- 5
توان گفت طرح داراي برجستگي  اي كه مي عمق طرح گود مي گردد؛ به گونه      در اين شيوه زمينه اثر منبت تا  

  .شناسند آن را بعنوان نيم برجسته نيز مي و. بيشتري نسبت به كم برجسته شده است

  )ارُوليف( ام برجستهتم       2-4- 5
  .شكل گرفته ام همچنان به زمينه متصل استمام برجسته نقش و طرح در منبت ت  

  حجمي يا پيكره     2-5- 5
  .وابستگي زيادي به زمينه ندارددر اين شيوه از منبت اثر از تمام زوايا شكل گرفته و  
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  انواع نقوش منبت        6

  ش گل ومرغونق     1- 6

 1بعضاً انتزاعي گياهان كه نقوش گياهي آن گاه طبيعي و برگ يا تركيب پرندگان و گل و يازنقش هاكه نقوشي به
  .گويند است

    ش اسليميونق   2- 6
نقوش خطي پيچيده، مشتمل بر خطوط منحني، پيچك وار و خطوط مواج كه بر اساس نقوش گياهي با انتزاع به 

  .ه باشند گوينديافتشكل كامل 

   ختايي شونق   3- 6
كه اغلب اين نقوش در كنار نقوش اسليمي قرار  .دبرگ كه به صورت انتزاعي ترسيم شده باشند گوين به نقوش گل و

  .مي گيرند

   خطي 2ش كتيبهونق    4 - 6

با در نظر گرفتن زيبايي خطوط وكادربندي هاي ساده و كه  تشكيل شدهو فارسي  خطوط عربي نقوشي كه از به
  .است دار پديد آمده نقش

   اي ش نگارهونق   6-5
  .نمايد جلوه مي 3تشعير نگارگري در  كه گاه به شكل است و حيواني  انسانياين نقوش شامل تصاوير 

  نقوش تركيبي    6-6
  .گيرد با بهره گيري از نقوش ديگر وتلفيق آنها شكل مياين نقوش  

  ش فرنگيونق 6-7
برگ چناري و برگ كنگره اي است كه نسبت به نقوش ايراني يچك، پشامل نقوش گياهي، گل فرنگ،: نگينقوش فر

  .و بيشترين كاربرد آن در منبت كاري مبلمان مي باشد. و سنتي از ظرافت كمتري برخوردارند
  


  
  

                                                 
.به معناي در آوردن جزئي از كل ،خلاصه كردن، از جايي بيرون كشيدن -  1
  .رود ايي و مانند آن به كار مياز يك كادر مستطيل شكل و طراحي شده تشكيل شده و در آن نقوشي مانند خط نوشته، اسليمي، خت -  2
ايجاد شده در نگارگري ايران )مويي(از شعَر به معناي مو گرفته شده است و به نقوش جانوري در ميان گل و بوته با خطوط نازك  -3

  .گردد اطلاق مي
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  مواد اوليهويژگي هاي   7
                                                    چوب  7-1
  .رددگ ي است كه از مواد آلي محسوب ميارمنبت ك ماده اصلي در توليد آثار 

  

  ويژگي هاي ظاهري چوبهاي منبت كاري1جدول 

  
  
  
  

نوع  
  چوب

سختي 
  چوب

مقاوت   بافت چوب  رنگ چوب
  شكافي

ابزار 
خوري و 
  پرداخت

چسب 
  كاري

رنگ پذيري و 
  جلاكاري

سفيد شكري تا قهوه اي   متوسط  گردو 1
  تيره

فشردگي خوب الياف بلند 
  و موازي

 بسيار  عالي  خوب
  خوب

  عالي

برون سفيد درون زرد   متوسط  راش 2
  قهوه اي

فشردگي متوسط الياف 
  موازي

بسيار 
  خوب

  عالي  عالي  خوب

سفيد متمايل به سرخ و   متوسط  افرا 3
  زرد

خاكستري متمايل به 
  قهوه اي

فشردگي كم الياف ظريف 
  و موازي

  متوسط  خوب  متوسط  خوب

4سفيد متمايل به   متوسط  ممرز
  خاكستري

متوسط الياف  فشردگي
  بلند

  متوسط  خوب  متوسط  خوب

5سفيد تا صورتي روشن   كم  گلابي
  متمايل به كرم

فشردگي متوسط الياف 
  متراكم و درهم

بسيار 
  خوب

بسيار 
  خوب

  متوسط  خوب

6فشردگي زياد با الياف   سفيد تا زرد روشن  زياد  شمشاد
  يكنواخت و متراكم

بسيار 
  خوب

  متوسط  خوب  عالي

7ن زرد درون قهوه اي برو  زياد  عناب
  متمايل به سرخ

فشردگي زياد با الياف 
  متراكم

بسيار 
  خوب

  متوسط  خوب  عالي

8سفيد و صورتي تا قهوه   متوسط  چنار
  اي روشن

  خوب  خوب  متوسط  كم فشردگي كم الياف موازي

9فشردگي متوسط و الياف   سفيد تا سرخ روشن  متوسط  توسكا
  بلند

  خوب  خوب  خوب  كم

10فشردگي كم و الياف   يد تا قهوه اي روشنسف  كم  نمدار
  يكنواخت

بسيار   كم  متوسط
  خوب

  خوب
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  عوامل موثر بر مرغوبيت چوب 7-1-1
  فرم درخت 7-1-1-1
  .و فرم تنه نقش موثر در تهيه چوب مرغوب دارد ل ظاهري درخت از نظر راست قامتيشك 

  هرس و قطع به موقع شاخ و برگ   7-1-1-2
) بهار و تابستان(ان اتفاق مي افتد كه موجب رشد مناسب و اصولي درخت در فصل رويش معمولاً هرس در زمست

  .شدخواهد 
  فصل مناسب برش    7-1-1-3

  .است بهترين فصل برش زمستان است كه درختان در خوابند و فعاليت آنها كم
  كندن به موقع و مناسب پوست    7-1-1-4

نه تا خشك شدن بايد در محيط مناسب تحت كنترل باشد و بسته به در كندن پوست به روش سنتي تنه يا گرده بي
  .شرايط تنه پوست برتنه مي ماند تا بتدريج خشك شود

  نحوه خشك كردن و نگهداري اصولي    7-1-1-5
تنه بريده شده داراي رطوبت بسيار زياد است و خروج رطوبت تا رسيدن به تعادل محيط مي بايست كنترل شود كه 

از اين رو منبت كار سر و ته تنه را با . ع گونه درختي و شرايط آن از سه ماه تا يك سال بطول مي انجامدبسته به نو
پس از . مي پوشاند تا تنه به آرامي رطوبت خود را از دست داده و خشك شود) چسب چوب و كاغذ(لايه اي محافظ 

  .تز خشرات و موريانه نگهداري شوددر صد بدور  25تا  18اين مرحله چوب بايد در محيط با رطوبت بين 
   نژاد درخت   7-1-1-6

متفاوت موثر بر مرغوبيت ) ويژگيهاي(درختان با نژادهاي مختلف داراي خصوصيات متفاوت هستند كه اين خصوصيات
  .چوب مي باشند

  نحوه برش چوب   7-1-1-7
بافت هاي  با هر زاويه مي تواند با توجه به وضعيت آوندها وبافت چوب در درختان مختلف، برش از هر قسمت و

  .چوب اثر زيادي دارد كاربرديدر نقش ظاهري و  مختلفي را ايجاد كند كه اين مسئله

  
   شناخت نشانه هاي مهم چوب     2- 7-1
  شكل الياف چوب   7-1-2-1

بهتر است طرفي  چوب هايي كه اليافشان راست و هماهنگ و موازي با هم باشند براي منبت كاري مناسب ترند از
مي گويند به دليل اينكه اين چوب ها  "رام" ٔهمه منسجم باشند، چوب هايي با خصوصيات اليافي مذكور را اصطلاحا

بطور فرمان منبت كار در مسير مورد نظر كنده كاري مي شوند و در ضمن اليافشان به هنگام كار  دقيقاً به اختيار و
   .نمي شود "لاشه"ناگهاني كنده واصطلاحاً 
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  طول الياف   7-1-2-2
مي شوند وهمچنين چوبهايي كه طول  "لاشه"يي كه طول اليافشان خيلي بلند باشند به هنگام كنده كاريچوب ها

الياف خيلي كوتاه دارند به هنگام كنده كاري خرد مي شوند بنابراين براي اجراي منبت معمولي چوبهايي با طول 
  .مناسب تر هستند) حدود نيم تا يك ميليمتر(الياف متوسط 

  تراكم چوب   7-1-2-3
نسبت چوب تابستانه به . تراكم به ريز بافتي و درشت بافتي و همچنين بافت سست و سفت چوب مربوط مي شود

وب داراي بافتي متراكم تر، پهناي رويش ساليانه به درصد را تراكم بافت گويند هر چه اين نسبت بيشتر باشد چ
  .تر است تر و سفت سنگين

      رنگ چوب 7-1-2-4
كه نوع و مقدار آن حتي در يك گونه از چوب باعث به . رنگهاي متفاوت در چوب حاصل مواد گوناگون در آن است

آن د رزيني، تاننُ، چربي ها و مانند اين موارد شامل مواد روغني، موا. وجود آمدن رنگهاي متفاوت در چوب است
  .باشد مي

  رطوبت چوب 7-1-2-5
اما در حقيقت چوب در شرايط .به جرم چوب كاملاً خشك را رطوبت گويندآب موجود در چوب  رمقدادرصد نسبت 
مقدار اين رطوبت بسته به محيط محل  .ماند در بافتهاي آن مي خشك نمي شود بلكه مقداري آب معمولي كاملاً

عادل محيط رسيده به ت(از اين رو چوبي ممكن است در منطقه مرطوب خشك به نظر آيد. نگهداري متفاوت است
كه  .با اين حال رطوبت چوب امري نسبي است .وبا انتقال به منطقه گرم و خشك تاب برداشته يا ترك بخورد) باشد

  .درصد در نوسان است 65تا  45براي نگهداري معمولاً بين  مطلوباما رطوبت  .به شرايط محيطي بستگي دارد

  صيقل پذيري 7-1-2-6
  .  باشند داراي صيقل پذيري براي منبت كاري هستند   بالا و بافت ريز وچربي مناسب مي چوب هايي كه داراي تراكم 

  معايب عمده چوب   7-1-3
  هم كشيدگي   7-1-3-1

   .رجوع شود 15-4- 2بند ها   واژه اصطلاحات و –چوب شناسي  ،1383سال  ،1124به استاندارد ملي ايران شماره 
  واكشيدگي  2- 3- 1- 7

   .رجوع شود  16-4-2بند ها  واژه اصطلاحات و –چوب شناسي  ،1383سال  ،1124ملي ايران شماره  به استاندارد

  گره ها    7-1-3-3
   .رجوع شود  1-9-2بند ها اصطلاحات وواژه –چوب شناسي  ،1383سال  ،1124به استاندارد ملي ايران شماره  

  ترك   4 -7-1-3
 .شود رجوع 10-13-9-2بند ها اصطلاحات وواژه –چوب شناسي  ،1383سال  ،1124به استاندارد ملي ايران شماره 
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  گرد گسيختگي   5- 3- 7-1
   .جوع شودر 3-13-9-2بند اصطلاحات وواژه ها –چوب شناسي  ،1383سال  ،1124به استاندارد ملي ايران شماره 

  )باختگي(قارچ زدگي   7-1-3-6
باختگي در اثر . آفتاب زدگي زياد در چوب ايجاد مي شود با وجود رطوبت و نگهداري نامناسب ومعمولاً بدليل   

  .افتد انفعالات محيطي سريعتر اتفاق مي رطوبت و فعل و

گردو، شمشاد، افرا، :انواع مختلف دارند كه از جمله آنهاچوبهاي مناسب منبت كاري با توجه به كاربردآنها   4 -7-1
  .مي باشند.... ممرز، گلابي، راش، عناب و

  2جدول                                                                  

يف
رد



  
شرح كاربري

چوب هاي مناسب

1در و پنجره سازيگردوراشافرا

2مبلمانگردوراشافراممرزگلابي

3تابلو با طرح هاي ظريفشمشادعنابگلابيگردو

5تابلو با طرح هاي متوسطگردوگلابياافر

6تابلو با طرح هاي درشتگردوگلابيراشافرا

7انواع قابگردوگلابيراش

8صندوق هاگردوراشافرا

9صندوقچهگردوگلابيعنابشمشاد

10رحل قرآنگردوگلابيراش

11عصا(چوب دستي(عنابشمشادگردو

12منبرسازيگردوگلابيراش

13ازه هاي كوچكپيكره ها دراندشمشادعنابگردو

14پيكره ها دراندازه هاي بزرگگردوگلابيراشافرا

  
  .گيرد اثر درشت باشد مورد استفاده قرار ميتوسكا و نمدار در مواردي كه طرح چنار،از چوب هاي نظيرمعمولاً  :1يادآوري
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  ويژگي هاي منبت        8
  .رتناسب طرح كلي با كاربرد اث   8-1
  .ستفاده از طرح هاي اصيل و فرهنگيا  8-2
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  .فرم خوب و متناسب با كاربرد اثر   8-7
  .پرداخت متناسب با طرح    8-8
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