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 خذا وامبٍ

 سازمان ملي استاوذارد ايران با آضىايي

ِ  هماشساذ  ٍ لاَاًیي  لاحاكا  لااًَى  3هاادُ   یه تٌذ هَخة تِ ایشاى كٌؼسی زحمیماذ ٍ اػساًذاسد هَػؼِ ٍ  اػاساًذاسد  هَػؼا

اػاساًذاسدّا    ًـاش  ٍ زذٍیي زؼییي، ٍظیفِ وِ اػر سػوی وـَس هشخغ زٌْا 1371 هاُ تْوي هلَب ایشاى، كٌؼسی زحمیماذ

  .داسد ػْذُ تِ سا هلی )سػوی( ایشاى

تاِ   29/6/90سا  ػالی اداس  هاَس   ًام هَػؼِ اػساًذاسد ٍ زحمیماذ كٌؼسی ایشاى تِ هَخة یىلذ ٍ خٌداُ ٍ دٍهیي خلؼِ ؿَ

 خْر  اخشا اتلاؽ ؿذُ اػر. 24/7/90هَس   35838/206ػاصهاى هلی اػساًذاسد ایشاى زغییش ٍ عی ًاهِ ؿواسُ 

هَػؼااذ   ٍ هشاواض  ًظاشاى كااحة  واسؿٌاػاى ػااصهاى،  اص هشوة فٌی ّا وویؼیَى دس هخسلف ّا  حَص دس اػساًذاسد زذٍیي

زَلیاذ ،   تِ ؿاشایظ  زَخِ تا ٍ هلی هلالح تا ّوگام ٍ وَؿـی ؿَدهی اًدام هشزثظ ٍ آگاُ السلاد  ٍ زَلیذ  خظٍّـی، ػلوی،

ِ  اػار  زداس  ٍ فٌاٍس  ِ  هـااسور  اص وا ِ  ٍ آگاّاًا وٌٌاذگاى،  هلاش   زَلیذوٌٌاذگاى،  ؿااه   ًفاغ،  ٍ حاك  كااحثاى  هٌلافاً

ًاَیغ  خایؾ  ؿاَد. های  حاكا   غیشدٍلسی ٍ لسیدٍ ّا ػاصهاى ًْادّا، زخللی، ػلوی ٍ هشاوض ٍاسدوٌٌذگاى، ٍ كادسوٌٌذگاى

 اص دسیافر خغ ٍ ؿَدهی اسػال هشتَط فٌی ّا وویؼیَى اػضا  ٍ ًفغر  هشاخغ تِ ًظشخَاّی تشا  ایشاى هلی اػساًذاسدّا 

 ٍ ایشاى چااج  هلی )سػوی( اػساًذاسد ػٌَاى تِ زلَیة كَسذ دس ٍ عشح سؿسِ آى تا هشزثظ هلی وویسِ دس خیـٌْادّا ٍ ًظشّا

 ؿَد.هی هٌسـش

وٌٌاذ دس  های  زْیِ ؿذُ زؼییي ضَاتظ سػایر تا ًیض كلاحر  ٍ هٌذػلالِ ّا ػاصهاى ٍ هَػؼاذ وِ اػساًذاسدّایی ًَیغخیؾ

 زشزیة، اػساًذاسدّاییؿَد. تذیيهی هٌسـش ٍ چاج ایشاى هلی اػساًذاسد ػٌَاى تِ زلَیة، دسكَسذ ٍ تشسػی ٍ عشح هلی وویسِ

 هشتَط وِ هلی اػساًذاسد وویسِ دس ٍ زذٍیي 5 ؿواسُ ایشاى هلی اػساًذاسد دس ؿذُ ًَؿسِ هفاد اػاع تش وِ ؿًَذهی زلمی هلی

 .تاؿذ سػیذُ زلَیة تِ دّذهی ػاصهاى هلی اػساًذاسد ایشاى زـىی 

(ISO)اػساًذاسد  الوللیػاصهاى تیي اكلی اػضا  اص ایشاى ػاصهاى هلی اػساًذاسد
2ىسشٍزىٌیه الوللی ال،وویؼیَى تیي1

(IEC)  ٍ

3 لاًًَی ؿٌاػیاًذاصُ الوللیػاصهاى تیي
(OIML) 4ساتظ زٌْا تِ ػٌَاى ٍ اػر

 وذوغ غازایی   وویؼیَى 
5
(CAC)وـاَس  دس 

ِ  زَخِ ضوي ایشاى هلی اػساًذاسدّا  زذٍیي وٌذ. دسهی فؼالیر  آخاشیي  اص وـاَس،  خااف  ّاا  ًیاصهٌاذ   ٍ ولای  ؿاشایظ  تا

 ؿَد.هی گیش تْشُ الوللی تیي اػساًذاسدّا  ٍ خْاى یكٌؼس ٍ فٌی ،ػلوی ّا خیـشفر

وٌٌذگاى، حفا  ػالاهر   تیٌی ؿذُ دس لاًَى، تشا  حوایر اص هلش زَاًذ تا سػایر هَاصیي خیؾػاصهاى هلی اػساًذاسد ایشاى هی

ی اص هحیغای ٍ السلااد ، اخاشا  تؼضا    ّاا ٍ هلاحظااذ صیؼار   ، حلاَل زضاویي ویفیار فاشآٍسدُ    ٍ ایوٌی فاشد  ٍ ػواَهی  

ّا  زَلیذ  داخ  وـَس ٍ/ یا اللام ٍاسدازی، تا زلَیة ؿَسا  ػالی اػساًذاسد، اخثااس   اػساًذاسدّا  هلی ایشاى سا تشا  فشآٍسدُ

ّاا  وـاَس، اخاشا  اػااساًذاسد وا ّاا  كاادسازی ٍ       الوللی تشا  فشآٍسدُزَاًذ تِ هٌظَس حف  تاصاسّا  تیيًوایذ. ػاصهاى هی

ّا ٍ هَػؼاذ فؼال دس وٌٌذگاى اص خذهاذ ػاصهاىچٌیي تشا  اعویٌاى تخـیذى تِ اػسفادُثاس  ًوایذ. ّنتٌذ  آى سا اخدسخِ

ُ  ّا  هذیشیر ویفیر ٍ هذیشیر صیؼرصهیٌِ هـاٍسُ، آهَصؽ، تاصسػی، هویض  ٍ كذٍس گَاّی ػاهاًِ ّاا ٍ  هحیغای، آصهایـاگا

ّا ٍ هَػؼاذ سا تش اػااع ضاَاتظ   اًذاسد ایشاى ایي گًَِ ػاصهاىهشاوض والیثشاػیَى )ٍاػٌدی( ٍػای  ػٌدؾ، ػاصهاى هلی اػس

ّا اػغا ٍ تاش ػولىاشد   وٌذ ٍ دس كَسذ احشاص ؿشایظ  صم، گَاّیٌاهِ زاییذ كلاحیر تِ آىًظام زاییذ كلاحیر ایشاى اسصیاتی هی

تْاا ٍ  ، زؼیایي ػیااس فلاضاذ گاشاى    الوللی یىاّا، والیثشاػیَى )ٍاػٌدی( ٍػای  ػاٌدؾ وٌذ. زشٍیح دػسگاُ تیيّا ًظاسذ هیآى

 اًدام زحمیماذ واستشد  تشا  اسزما  ػغح اػساًذاسدّا  هلی ایشاى اص دیگش ٍظایف ایي ػاصهاى اػر.

 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 گفتارپيص

 ًاَیغ خیؾ وِ« سٍؽ آصهَى - C25°دس دها  ًفَر هخشٍطزؼییي  :2لؼور  -  گشمّادسصگیش» اػساًذاسد

خاًلاذ ٍ چْا  ٍ    دس ٍ هلی اػساًذاسد ایشاى زْیِ ٍ زاذٍیي ؿاذُ   ّا  هشتَط زَػظ ػاصهاىدس وویؼیَى آى

 ّاا  ػااخسواًی هاَس    اػساًذاسد هٌْذػی ػااخسواى ٍ هلاالح ٍ فاشآٍسدُ      هلیوویسِ هیي اخلاعچْاس

هماشساذ   ٍ لَاًیي اكلاح لاًَى 3 هادُ یه تٌذ اػسٌاد تِ ایٌه اػر، گشفسِ لشاس زلَیة هَسد 25/09/1393

هٌسـاش   ایاشاى  هلای  اػاساًذاسد  ػٌَاى تِ ،1371 هاُتْوي هلَب ایشاى، كٌؼسی زحمیماذ ٍ اػساًذاسد ػاصهاى

 ؿَد.هی

خاذهاذ،   ٍ ػلاَم  كاٌایغ،  صهیٌِ دس ًیخْا ٍ هلی ّا خیـشفر ٍ زحَ ذ تا ّواٌّگی ٍ ّوگاهی حف  تشا 

ایاي   زىوی  ٍ اكلاح تشا  وِ خیـٌْاد  ّش ٍ ؿذ خَاٌّذ زدذیذًظش لضٍم هَالغ دس ایشاى هلی اػساًذاسدّا 

گشفار. تٌااتشایي،    خَاّاذ  لشاس زَخِ هَسد هشتَط فٌی وویؼیَى دس زدذیذًظش ٌّگام ؿَد، اسایِ اػساًذاسدّا

  .وشد اػسفادُ هلی ػساًذاسدّا ا زدذیذًظش آخشیي اص ّوَاسُ تایذ

 اػر: صیش ؿشح تِ گشفسِ لشاس اػسفادُ هَسد اػساًذاسد ایي زْیِ تشا  وِ هٌثغ ٍ هاخز 

 
BS EN 13880-2: 2003, Hot applied joint sealants. Test method for the determination of cone 

penetration at 25°C 
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 مقذمٍ

 اػر. 18699اًذاسد یىی اص هدوَػِ اػساًذاسدّا  هلی ایشاى ؿواسُ ایي اػس
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 آزمًن ريش -C22° در دماي وفًر مخريطتعييه  :2مت ـقس -ي گرمَايرـدرزگ

 

 ي دامىٍ کاربرد َذف  9

تا  اػر وِ گشم  ّاشیدسصگ ًفَر هخشٍط دس گیش اًذاصُ  تشا یسٍؿ زؼییياػساًذاسد  يیا يیاص زذٍ ّذ 

ٍ  ِیًفَر اٍل شی. هماددَؿهیاًدام  ،هٌاػة  خشٍط ًفَراه هیفادُ اص ًفَرػٌح اػساًذاسد هدْض تِ اػس

 .ؿَد هیثثر  1-2اػساًذاسد تٌذ  سٍؽ آصهَى تا اػسفادُ اصػَخر  هادُ دس ٍسغَعِ

 سیضًذ.تشا  واستشد ایي ًَع دسصگیش، آى سا گشم وشدُ ٍ دس هح  دسص هی

 

 مراجع السامي       2

ّا اسخاع دادُ ؿذُ اػر.  اسن الضاهی صیش حاٍ  همشسازی اػر وِ دس هسي ایي اػساًذاسد هلی ایشاى تِ آىهذ

 ؿَد. یي اػساًذاسد هلی ایشاى هحؼَب هیی اص ایتذیي زشزیة آى همشساذ خض

ى ّا ٍ زدذیذًظشّا  تؼذ  آ دس كَسزی وِ تِ هذسوی تا روش زاسیخ اًسـاس اسخاع دادُ ؿذُ تاؿذ، اكلاحیِ

ّا اسخاع دادُ  هَسد ًظش ایي اػساًذاسد هلی ایشاى ًیؼر. دس هَسد هذاسوی وِ تذٍى روش زاسیخ اًسـاس تِ آى

 ّا هَسد ًظش اػر. ّا  تؼذ  آى ؿذُ اػر، ّوَاسُ آخشیي زدذیذًظش ٍ اكلاحیِ

 :ش تشا  ایي اػساًذاسد الضاهی اػراػسفادُ اص هشاخغ صی

2-1   BS EN 14188-1: 2001, joint fillers and sealants- part 1: Specification for hot applied 

sealants 

2-3   BS EN 1426, Bitumen and bituminous binders- determination of needle penetration 

2-2   BS EN 13880-6, Hot applied joint sealants- Part 6: Test methods for preparation of 

samples for testing 

 

 فياصغلاحات ي تعار      1

تِ واس  ضیً شی، اكغلاح ص1-2ِ ؿذُ دس اػساًذاسد تٌذ یاسا فیؼاساغلاحاذ ٍ زااًذاسد ػلاٍُ تش اكااػس يیا دس

 .سٍدهی

 

1-9      

 مقذار وفًر مخريط

 .ٌذو دس آصهًَِ ًفَر هیوِ  خشم، صهاى ٍ دها هـخق ظیر ؿشاااًذاسد زحاهخشٍط اػس ًفَر كاػو



2 

 

 اصًل آزمًن     4

 ٍس  اص عشیك غَعٍِ  ؿَدهیدس َّا ػشد  سیخسِ ٍ  اص ًوًَِ دسٍى دٍ ظش  فلض ی، لؼوسّاِآصهًَ ِیزْ  تشا

 . ؿَدهی داس ًگِ ،ثاتر  تا دها یدس حوام آت اًسمال ّوشاُ تا ظش 

ًفَر سٍ  دػسگاُ ٍ  ؿَد هی خاسج یاص حوام آت ّاآصهًَِ  ظش  اًسمال حاٍ ،دٍسُ زثثیر ؿشایظخغ اص 

 ؿَد. هی اًدام ّاآصهًَِ  سٍ تشتلافاكلِ  ،. آصهَى ًفَر هخشٍطگیشد هیلشاس خشٍط ه

 

 دستگاٌ     2

 وفًرسىج     2-9

، دػسگاُ آػاًی دس زشاصوشدى  . تشاتشا  اًدام آصهَى هٌاػة اػر، 1-2ًفَرػٌح هغاتك تا اػساًذاسد تٌذ  هی

 وٌٌذُ زشاص هدْض تاؿذ. نیزٌظ چیخ هیتِ تایذ ًفَرػٌح 

 اػر وِ اصیً ضاذیگًَِ زدْ يیادس اػسفادُ ؿَد.  ،ؿًَذوِ تِ كَسذ خَدواس وٌسشل هی یضازیهوىي اػر اص زدْ -يادآيري

 .اًدام ؿَد ،ًفَر حیكح صهاىدس هَسد هٌظن  یٍاػٌد

 

 يمخريط وفًر     2-2

 .ػرا 1ؿذُ دس ؿى   اسایِاتؼاد ٍ هغاتك تا  ؿَد هیتشًح ػاخسِ  اطیاص خٌغ آل  ًفَر هخشٍط

آى  ٍػای  خاًثیهخشٍط ٍ  تخؾ هسحشن  یولتاؿذ. خشم  یملیك كا  ٍ ذیهخشٍط تاػغح خاسخی ٍ ًَن 

 .تاؿذ gr(1/0±125) ذیتا

 

 يحمام آب     2-1

 اص ػیٌی فاكلِ ا  وِ گًَِ ، تِػَسا  داسػیٌی زخر  هی  ٍ داسا دُ لیسش آب حذال  ریتا ظشف یآت حوام

 ºC(3/0±25)  دها یؼٌی ،آصهَى اصیهَسد ً  سا تسَاى دس دها ّاآصهًًَِثاؿذ ٍ  mm50 اص زشون حوام وف

 .دوش  ًگْذاس

 

 ظرف اوتقال     2-4

خایذاس تَدى اص  ٌاىیاعو هٌظَس تا وف زخر اػر وِ تِ  ظش  فلض ای  ااػسَاًِ ـِیؿ هیاًسمال ؿاه   ظش 

داخلی لغش  داسا  ذیظش  تاَد. ؿ زْیِ هی ًفَر ًَػاى آى ٌّگام لشاسگیش  سٍ  دػسگاُ ٍ خلَگیش  اص

 تاؿذ.اص وف آى   mm56حذال  اسزفاع ٍ  mm90 حذال 
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 هسش اػرولیِ اتؼاد تش حؼة هیلی

 
 راَىما

 ّا  زیضؿىؼسگی ولیِ گَؿِ     1

 فَ د ضذصًگ    2

 دػسگاُ تا ٍصى هغلَب    3

 فلض تشًح    4

 ػغح كا  ٍ كیملی    5

 mm4وٌٌذُ تا حذاوثش لغش ویح    6

 دیذًَُن فلض آب    7

 خٌاح    8

 مخريط براي آزمًن وفًر -9ضکل 

 

 يفلس َايظرف     2-2

تا  زخروف   ٍ داسا  اتِ ؿى  اػسَاًِ دٌّذ،لشاس هیهَسد آصهَى دس آى سا  ّاوِ آصهًَِ  ظش  فلض ٍد

 mm(2±35 ) ٍ ػوك mm(5±56)لغش   داسا ذیتا ،ظش  ی. اتؼاد داخلاػر gr100 حذٍداػوی ریظشف

 ؿَد. دادیا ظش ، mm30ػلاهر دس ػوك  هی ذیهَاد دس ظش ، تا حیهمذاس كح خسيیس ػَْلر  تاؿذ. تشا
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 َاآزمًوٍ ظيضرا تثبيت ي يسازآمادٌ     6

 .ذیوٌ ػاص  آهادُ 2-2ى سا هغاتك تا اػساًذاسد تٌذ ًوًَِ آصهَ     6-9

 

 خسيیس  . دس اًسْاذیضیصهَى سا تا دلر دسٍى ظش  تشگًَِ آلَدُ ؿذى، ًوًَِ آاص ّش  شیخلَگ  تشا     6-2

 .ذیوٌ ادداؿریآى سا  ٍالؼی  ًوًَِ دس ظش ، دها

 

ُ ٍ صدٍد گشدٍغثاسدس تشاتش  هحسَیازـاى ٍ ّاهٌظَس هحافظر آىتِ ،ّا تلافاكلِ خغ اص خش وشدى ظش     6-1

تِ هذذ  سا ّاآصهًَِتدَؿاًیذ. داس لثِتا اػسفادُ اص یه تـش ّا سا سٍ  آىكَسذ ؿ   تِّا  َّا، حثاب ؿذى

 .ؿًَذلشاس دّیذ زا ػشد  ºC(2±23)  دهاتا  َّا  دس ػاػر (25/0±75/1)

 

 (75/1±25/0)هذذ  تِ ّا آى تگزاسیذٍ  ذیلشاس دّ یسا ّوشاُ تا ظش  اًسمال، دسٍى حوام آت ّاِ آصهًَ    6-4

 تواًٌذ. یٍس تالِدس آب غَع دیگش

 

 آزمًن ظيضرا    7

 :تاؿذ شیكَسذ صِ ت ذیآصهَى تا ظیاؿش

 ؛ºC(3/0±25): دها -

 (؛1/0±150)gr: یاػوال تاس -

 .s(1/0±5):  تاسگزاس دٍسُ -

 

 ريش اوجام آزمًن      8

هشتَط  ػَسا  داس ػیٌی زخر  تش سٍ یش گوِ ٌّگام لشاس ذیٍس وٌدس آب غَعِ  اگًَِسا تِ ّاآصهًَِ    8-9

 تایذ دس حوام آتی ؿذُ ییصداَىیآب  ای همغش آب اص. تاؿذ ّاآى  آب تا  mm50حذال   ،حوام آتیتِ 

لشاس   اگًَِ تِ  آب حوام خش ؿذُ تا السا دس ظش  اًسم ّادس آب، آصهًَِ  ٍسخغ اص دٍسُ غَعِ اػسفادُ ؿَد.

 .خَؿاًذُ ؿَد تا آب عَس واه  تِ  وِ ظش  فلض دّیذ

 

ٍ دس  ذیًفَر لشاس دّ دػسگاُ سٍ ٍ آى سا  ذیخاسج وٌ یآتسا اص حوام  ّاآصهًَِ  ظش  اًسمال حاٍ    8-2

 .ذیآصهَى سا اًدام دّ مِیدل هیهذذ 
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ؿَد وِ فمظ ًَن آى دس زواع تا ػغح  نیزٌظ  اگًَِتِ ºC25 حذٍد  دس دها ذیتا  ًفَرهخشٍط     8-1

ًفَر وشدُ دس آصهًَِ  كػوٍ  هحىن تگیشیذٍ آى سا  ذیسّا وٌثاًیِ  (5±1/0) آصهًَِ تاؿذ. هخشٍط سا تِ هذذ

 .ذیوٌ  گیشسا اًذاصُ

 

 ّا ًماط اص لثِ يیوِ فاكلِ ا ذیاًدام دّ  اگًَِػغح آصهًَِ تِ  ًفَر سا تش سٍ  گیشػِ اًذاصُ    8-4

 .ثاؿذً mm16زش اص ون گشیىذیٍ اص   ظش  فلض

 

ٍ ًَن هخشٍط سا تا دلر  ذیتشگشداً یآصهًَِ ٍ ظش  اًسمال سا تِ حوام آت ّا، گیشاًذاصُ يیدس فاكلِ ت    8-2

 .ذیخـه وٌ ضیتا خاسچِ زو

 

اخسلا  داؿسِ تاؿذ، آى   گیشػِ اًذاصُ هیاًگیيتا  mm5/0اص  زشؾیت  گیشّش اًذاصُ دِیًسچِ  چٌاى    8-6

 .ذیزىشاس وٌ خذیذآصهًَِ   ٍ آصهَى سا تش سٍ وٌاس تگزاسیذسا  ًسیدِ

 

 جيوتا انيب     9

 .ذیگشد ٍ گضاسؽ وٌ mm1/0تِ  هیٍ تا دلر ًضد  گیشػِ اًذاصُ يیاًگیكَسذ ه ًفَر سا تِ همذاس

 

 دقت    91

  ًاؿی اص زغییشخزیش ٍ سٍؽ آصهَى  يیا  شیشخزیٍ زىث  شیزىشاسخز ریلاتلّایی اص زخویي وٌَىزا

ل اػوا ایي اػساًذاسد  تؼذ  ّاِیاكلاح كَسذ هـخق ؿذى، دس اها دس ،ؼریدس دػسشع ً  شیگًوًَِ

 .خَاّذ ؿذ

 

 گسارش آزمًن     99

 تایذ داسا  اعلاػاذ صیش تاؿذ: گضاسؽ آصهَى

 اسخاع تِ ایسي اػساًذاسد هلی ایشاى؛     99-9

 خشایوش هشزثظ دس كَسذ اػسفادُ؛ًام ًوًَِ ٍ      99-2

 (؛لات  واستشد تَدىدس كَسذ ) هشتَط خشایوشهٌثغ ًوًَِ ٍ      99-1

 اًمضاء؛ خیزاس ٍ دس كَسذ لضٍم زَلیذ خیٍ زاس ًَتر زَلیذؿواسُ      99-4

 تذػر آهذُ آصهَى؛ حیآصهَى ٍ ًسا خیزاس     99-2

 اًدام دٌّذُ آصهَى. ـگاُیٍ آصها گش َىآصهًام      99-6
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 الف ًستيپ

 (ي)اعلاعات

 يسًخت مًاد در ييروفًر پس از غًعٍ هييتع

 

 اصًل آزمًن    9-الف

دس ًسیدِ  ی اػر وِػَخسهَاد دسصگیشّا  هماٍم دس تشاتش  خَافسػی ّذ  اص اًدام ایي سٍؽ آصهَى، تش

 .شػذت خزیشؽ غیشلات  ا  اص خشاتی دس حذ تِ دسخًِثایذ ، ًـر وشدُ یا سٍغيهَاد ػَخسی زواع تا 

اػر  ییشّاایدسصگ یاس احسوالاسفسًـاًگش وِ  دؿَهی اسایِ یدیااًس ،َىاآصه اًدام تشا  اػساًذاسد یػَخستا هَاد  -9 يادآيري

ػَخر اػساًذاسد، هؼش  ٍ ًوایٌذُ ًَع  چِچٌاىاها ّؼسٌذ،  یوٌٌذُ هؼوَلسٍاى ّا سٍغي ٍ یػَخس هَاد واع تازوِ دس 

 ؿَد. دسًظش گشفسِتشا  اًدام آصهَى تا ػیال هسفاٍذ دیگش   تایذ زوْیذازی كَسذ ایي دس ًثاؿذ، ًـر وشدُػَخر اص خاكی 

 ٌاىیاعوتایذ اص احسشاق،  ًاؿی ػوی ّا فشآٍسدُ ایاًسـاس دٍد  ، ػَصدس تشاتش خغش آزؾ هحافظر افشاد  تشا -2 يادآيري

 ؿَد. هیاًدام  یهٌاػث یغیهح ظیآصهَى زحر ؿشا يیاحاك  ؿَد وِ 

 

 لييسا    2-الف

 آى اػوی ی. لغش داخلاػرػاخسِ ؿذُ  mm1 تا ضخاهر  ظش  وَچه وِ اص ٍسق فلض     9-2-الف

mm150 ً ضیٍ ػوك آى mm150 ٍ  ؿَد. هی تٌذ دسصچؼة وِ تا ًَاسهٌاػثی اػر دسب  داسا 

 (V/V) يیزَلَدسكذ  V/V   ٍ30))ضٍاوساىیا دسكذ 70 ی اصاػساًذاسد، وِ هخلَع یػَخسهادُ     2-2-الف

 .اػر1-ؿذُ دس خذٍل الف اسایِ خَاف  داسا ی ٍكٌؼس

 

 سياکتانيا خًاص -9الف جذيل

 100 ±1/0 اوساى ػذد

 gr/ml(00015/0± 69193/0) دسخِ ػلؼیَع 20  س دهاد چگالی

 ND N(00015/0± 39145/1)ؿىؼر،  ةیضش

 -ºC442/107 اًدواد ًمغِ

 ºC (025/0± 238/99) %50 یاتی: تاصشیزمغ

 020/0 حذاوثش ºC ، یاتیتاص %80 ٍ% 20اص  ؾیافضا

 یٍل ،وشداػسفادُ   گشید ظُیٍ الیاص ػ زَاى یكَسذ خایگضیي ه تِوٌٌذُ، يیٍ زأه  هـسش يیت تشاػاع زَافك -يادآيري

 ًىٌذ. شییزغ ًثایذ آصهَىؿشایظ  شیػا

 

 .ًَاسچؼة     1-2-الف
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  َاآزمًوٍ ظيضرا تثبيت ي يآمادٌ ساز     1-الف

 .ذیوٌ ػاص  آهادُ  6سا هغاتك تا تٌذ  آصهًَِ

 

 ريش اوجام آزمًن    4-الف

دس  mm10اػساًذاسد سا زا ػوك  یػَخسهادُ ٍ  دّیذلشاس  ه ظش  وَچ هی دس خَدظش   تاّوشاُ سا آصهًَِ 

 .ذیوٌ  . دسب ظش  سا تا ًَاسچؼة دسصتٌذذیضیتشآى 

هادُ اص آى . خغ اص تشداؿسي ذیوٌ  ًگْذاس ºC(2±23)  دس دهاػاػر ( 24±1سا تِ هذذ ) هدوَػِ

ػاػر  هیتِ هذذ  m/min 90ٍ m/min150 يیهسَػظ ت اىیَّا تا ػشػر خش اىیآصهًَِ سا دس خش ػَخسی، 

 .ذیخـه وٌ

 .ذیاًدام دّ 6-8زا  1-8ٍ  4-6  سا هغاتك تا تٌذّا آصهَى

 

 

 


